
Pruvapenetrometrica statica CPT2

LivelloA da 00.00 a 03.20m dal p.c.

Sabbiae sabbia limosa.

LivelloB da 03.20 a 08.00m dal p.c.

Limoargilloso.

LivelloC da 08.00 a 09.40m dal p.c.

Limosabbioso-argilloso.

LivelloD da 09.40 a 1l.60m da p.c.

Argillalimosa. Di tale livellonon è stata intercettata la base.



Pruvapenetrometrica statica CPT2

LIVELLI LITOTECNICI Caratteristiche fisico-meccaniche Parametro
geomeccanico

H') c, (kg/cm') y(tlm3) E.. (kg/cm')

LIVELLOA:sabbialimosa. 28.0' 0.30 1.85 77

LIVELLOB: limo a<ginoso. 20.0' 0.70 1.95 143

LIVELLOC: limo sabbioso 27.0' 0.50 1.85 250

LIVELLOD: argilla limosa. 18.0' 1.15 1.95 220


