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it O Materiale di riporto eterogeneo costituito da pezzi di laterizio e ciottoli
5 o - . di diversa natura in materiale lime-sabbioso giallastro.
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A o : V/\\' Conglomerato costituito da ciottoli arrotondati (5 - 10 cm) di natura
L. ‘ . ( J C . prevalente mamosa in matrice limo-sabbiosa.
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4 £ © Y - Conglomerato costituito da ciottoli arrotondati (5 - 10 cm) di natura
s o prevalente mamosa in matrice argillosa.
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Campione Y W | Argilla | Limo |Sabbia|Ghiaia| WI | Wp. | IP | IC Cu @' o 4
(metri) (glcme)| % % % % % % % % Kg/cmqg| ° kPa
Saggio 1 |s1-C1(9,00-9,50) 1,90 20,8 53,69 40,25 6,06 0,00 57 28 29 1.2 5,28
Saggio 2 |s2-C1(6,006,50)| 2,14 17 51,37 | 4543 3,20 0,00 46 23 23 | 12 | 4,28 26 33
. Saggio 3 |s3-C1(8,00-6,60) 2,14 19,6 51,74 45,76 2,50 0,00 49 25 24 12
$3-C2 (9,50-10,00)| 2,10 16,2 55,40 41,54 3,07 0,00 45 24 21 1,4 2,33 25 10
Saggio 5 | s5-c1(9,00-8,50) 2,00 21,5 58,92 87,81 877 0,00 51 26 25 1.2 2,40 28 28
Saggio 6 | s6-C1(3,00-3,50) | 2,06 18,7 5577 | 3845 571 0,00 45 25 20 | 13| 3,89 20 72
$6-C2 (7,00-7,60) 2,08 4.7 59,50 37,67 2,76 0,00 50 27 23 1,2 2,06
Saggio 7 |s7-c1(5,00-5,50)| 2,02 17,4 51,25 | 3245 9,69 0,00 51 26 25 | 13| 208 22 28
$7-C2 (9,00-9,60) 2,08 20,6 56,76 35,94 7,30 0,00 48 27 21 1.3 1.55
¥ = Peso di volume WI = Limite liquido Cu = Coesione non drenata
W = Umidita Naturale Wp = Limite Plastico @' = Angolo d'attrito (T, CD)
IP = Indice Plastico c'= Coesione (T, CD)
IC = Indice Consistenza



